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У 1995 р. в реставраційну майстерню Львівського музею історії 
релігії надійшов на реставрацію іконостас з церкви архангела Михаїла села 
Стара Скварява Жовківського району Львівської області. Даний іконостас 
складався з ікон, виконаних у три часові періоди. До найранішого періоду 
належать ікони деісусного та святкового рядів, виконані в середині XVI ст., 
а до другого - царські ворота з одвірками -1645 р.

Останніми малювались ікони намісного та цокольного рядів і 
композиція Голгофа , виконані у останній чверті XVII ст. Іконопис 
останнього періоду належить пензлю одного з провідних українських 
іконописців другої половини XVII ст. - Івану Рутковичу, на що вказували такі 
вчені, як М.Драган, В.Свенціцька, В.Овсійчукта інші мистецтвознавці.

Водночас про іконопис середини XVI ст. з цього іконостаса існує 
лише згадка у праці М.Драгана “Українська різьба” 1970 р., де, зокрема, 
зазначено, що з Скваряви взято до Національного музею у Львові дві ікони 
XVI ст. з деісусного чину. Фото цих двох ікон було опубліковано в альбомі 
Святослава Гординського “Ікони”.

Вперше до проблеми дослідження скварявських ікон середини XVI 
ст. було звернуто увагу автором праці “Іконостас середини XVI ст. з церкви 
архангела Михаїла села Стара Скварява” (збірка наукових статей, 
присвячених пам яті Михайла Драгана “Сакральне мистецтво Бойківщини”, 
Дрогобич, 1997 р_). Була проведена спроба визначення художнього 
середовища, де міг бути створений цей високохудожній іконостас, а також 
визначення кількості майстрів, що працювали над ним. Результати 
досліджень показали, що іконостас виконувало два майстри, які вийшли з 
однієї іконописної школи - перемиської.

Ікони скварявського деїсусного чину намальовані на липових 
дошках. За даними мікрохімічних аналізів зразків живопису і левкасу, 
виконаних хіміком В.Й.Терпило, стало відомо, що дошки ікон перед 
нанесенням грунту було проклеєно глютиновим клеєм. Левкас крейдяний, 
виготовлений також на глютиновому клеї. При малюванні ікон були 
використані такі пігменти: кіновар, сурік червоний, вохра червона, вохра 
світла, індиго, зелена земля, вівіаніт (синя вохра), свинцеве білило та інші.

Авторський фарбовий шар було проклеєно, а потім покрито лаком. 
При поновленні іконостаса у XX ст. весь живопис було покрито товстим 
шаром лаку на летючому розчиннику. Лак був неякісний, про що свідчить 
його загальне потемніння та наявність великого зернистого крупу на 
центральній іконі ряду - “Спас в силах”. На іконі з апостолом-євангелістом 
Марком внаслідок лакування виникли здуття левкасу з фарбовим шаром у 
вигляді окремих крапель. На іконах спостерігається і інший вид здуття 
левкасу - окремими великими плямами. Лак, що було використано при 
поновленні ікон, частково з'єднався з авторським і став важкорозчинним.

При апробації розчинників для зняття двох шарів лаку найкращим 
виявився представник групи кетонів - ацетон.

Він викликав активне набухання лакової плівки, яку після цього 
потрібно було механічно зняти. Дану реставраційну операцію виконували за 
допомогою мікроскопа МБС-10, при 16-разовому збільшенні. Укріплення 
левкасу виконували традиційним способом риб'ячим клеєм, а також 
нетрадиційно: перед нанесенням риб'ячого клею на поверхню живопису 
поле навколо здуття зволожували ацетоном, чекаючи, поки він частково 
пом'якшить лак, а тоді наносили клей.

Реставрація іконостаса триває.
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